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| DISCIPLINA: Mecanica da Fratura | CODIGO: 2EMAT.026 |

VALIDADE: Inicio: fevereiro/2012

Eixo: Fundamentos da Engenharia de Materiais.

Carga Horaria: Total: 50 horas / 60 horas-aula Semanal: 4 aulas Créditos: 4
Modalidade: Tedrica Integralizagao: Optativa.
Classificacdo do Contetuido pelas DCN: Especifica.

Ementa:

Macro/micro aspectos da fratura por fadiga. Critérios de projetos para evitar falhas
por fadiga. Fundamentos da mecénica da fratura e sua aplicagédo no processo de
crescimento de trinca por fadiga. Conceitos de fadiga de baixo e alto ciclos. Efeito do
entalhe, ambiente e temperatura no comportamento a fadiga. Mecanismo de
nucleagdo e crescimento de trinca por fadiga. Métodos de analise e falhas por
fadiga. Exemplos de casos de falhas por fadiga em estruturas e componentes.
Métodos de medidas e andlise de resultados de ensaio de fadiga.

Curso(s) . Periodo

Engenharia dos Materiais. i

Departamento/Coordenacao: Departamento de Engenharia de Materiais

INTERDISCIPLINARIEDADES
Pré-requisitos

Resisténcia dos Materiais Aplicada
Processamento de Materiais Metalicos
Co-requisitos

Disciplinas para as quais é pré-requisito / co-requisito

Transdisciplinaridade (inter-relagdes desejaveis)

]
Objetivos: A disciplina devera possibilitar ao estudaﬁ‘te:
1 | Conhecer aspectos e tipos de fraturas. =
2 |Entender os fundamentos da Mecanica da Fratura e suas aplicagbes em
projetos.
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3 |Ter contato com conceitos basicos sobre fadiga, mecanismos de nucleagdo e
crescimento de trincas.

4 |Conhecer métodos de medidas e analises de fratura através do estudo dos
ensaios.

5 |Compreender os critérios de projetos para evitar falha por fadiga.

Unidades de Ensino

Carga-horaria
Horas/aula

1

Introducgéo
Apresentacao da disciplina: programa, sistema de avaliagdo e
bibliografia.

02

Falha de um Componente Estrutural

Definicdo de falha em uma estrutura. Razdes para falha de
uma estrutura. O processo de falha. A fratura. Fungbes da
analise de falhas. Procedimento Investigativo.

08

Resisténcia dos Materiais a Fratura

Resisténcia coesiva tedrica. Populacédo de defeitos nos sélidos.
Critérios de Fratura. Fator de concentragdo de tensao.
Endurecimento pelo entalhe. Variaveis externas que afetam a
fratura. Energia para a fratura.

08

Mecanica da Fratura .

Caracterizagcdo da mecénica da fratura. Interdisciplinaridade da
mecanica da fratura. Tenacidade a fratura. A estrutura da
mecanica da fratura. Comportamento dos materiais.
Crescimento subcritico de trinca.

08

|Clivagem. Fratura fragil em acos normalmente ducteis —

Fratura em Materiais |

Fratura em corpo de prova. Alteragdes no aspecto de fratura.
Temperatura e velocidade de deformagdo. Geometria do CP.
Presenca do entalhe superficial. Solicitagdo externa. Principais
tipos de fraturas. Fratura Dductil. Nucleacdo de vazios.
Crescimento de vazios e coalescimento. Crescimento de trinca
em um material ductil. Fratura semi-fragil. Fratura Fragil.

transicdo de fratura ductil/fragil. Fratura intergranular.

10

Fratura em Materiais |l

Fratura por fadiga. Fractografia. Mecanismos de iniciagéo de
trincas. Macrofractografias. Fratura por fluéncia. Mecanismos
de deformacgao. Fratura em ambientes agressivos. Fratura por
corrosdo sob tensdo. Fratura por hidrogénio. Fratura por
desgaste. Desgaste por aderéncia. Desgaste abrasivo.
Desgaste erosivo. Desgaste por vibracao. =

10

Determinacéo de Causa de Falhas. e

Analise macroscépica e ensaios ndo destfutivos. Analises
Fractograficas. Microscopia  Eletrénica xde  Varredura.
Microscopia Eletrénica de Transmissao.

08
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8

Metodologias Empregadas na Determinagcao da Causa de 06
Falhas

Ensaio de Tracdo. Ensaio de Dureza. Ensaio de Tenacidade a
Fratura. Ensaio de Impacto. Ensaio de Fadiga. Ensaio de
Fluéncia. Ensaio de Corroséo sob Tenséo.

Total 60~

Bibliografia Basica
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FORTES, C. Mecanica da fratura. Belo Horizonte: ESAB, 2003. 72p. Disponivel
em:
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